
SCHUTZ UND PFLEGE DER OUTDOOR-MÖBEL
TEAKHOLZ

Unsere PHOS Outdoor-Möbel sind langlebig, solide und wetterfest – allerdings nicht vor alltäglichen  

Verschmutzungen geschützt. Durch eine regelmäßige Reinigung und Pflege erhalten Sie Ihre Outdoor-Möbel  

lange schön. Sollte ein Teil der Outdoor-Möbel doch einmal von äußeren Einflüssen in Mitleidenschaft  

gezogen worden sein und erneuert werden müssen, so haben wir langfristig Ersatzteile vorrätig.

 HINWEIS   Bitte ziehen Sie die Verschraubungen der Möbel nach Erhalt vor der ersten Nutzung nach.  

Prüfen Sie regelmäßig den festen Sitz aller Verschraubungen.

 HINWEIS   Wir bieten für unsere Outdoor-Möbel auch passende Schutzhüllen an, die vor Verschmutzung  

und Feuchtigkeit schützen. Ein guter Schutz trägt dazu bei, die hochwertigen Möbel lange zu erhalten. 
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EDELSTAHL | MATERIALBESCHREIBUNG

Wir verwenden für die Gestelle unserer Outdoor-Möbel hochwertiges V2A-Edelstahl  

(1.4301,DIN EN 10088); Edelstahl ist nicht nur wetterfest sondern auch äußerst strapazierfähig.  

Die Oberfläche ist gebürstet mit seidig-matt handgeschliffenem Finish. Sie ist unempfindlich  

gegen Schäden durch Anstoßen oder Verkratzen – kleinere Beschädigungen können einfach  

mit einem metallfreien Reinigungsvlies bearbeitet werden.

Der Einsatz dieses stabilen Materials ermöglicht es uns, Möbel-Gestänge kleineren Durchmessers

herzustellen; somit wirken unsere Outdoor-Möbel besonders filigran und edel.

Unsere PHOS-Terrassen-Möbel sind mit hochwertigen Kunststoffgleitern zum Schutz empfindlicher

Böden ausgestattet. Die Füße sind höhenverstellbar zum Ausgleich von Bodenunebenheiten.

Bitte beachten Sie, dass unsere Outdoor-Möbel nicht für den Einsatz an chlorierten  

Schwimmbädern geeignet sind. 

EDELSTAHL | REINIGUNG UND PFLEGE

Verwenden Sie zur regelmäßigen Reinigung ein sauberes, weiches und fusselfreies Tuch –  

entweder trocken oder nebelfeucht. Hartnäckige Ablagerungen entfernen Sie mit einem  

geeigneten Edelstahl-Reiniger. (Bitte beachten Sie dazu auch unsere ausführliche  

Edelstahl-Reinigungsanleitung!)

Edelstahl sollte regelmäßig, etwa drei- bis viermal im Jahr gereinigt werden.  

Insbesondere Salze, metallische Partikel aus der Luft sollten nicht zu lange auf den Stahl einwirken.  

Je aggressiver die Umwelteinflüsse der Umgebung (z.B. stark befahrene Straßen, Schienen- oder Flugverkehr, 

industrielle Ballungsgebiete), desto häufiger muss Edelstahl abgespült und gereinigt werden, um Ablagerungen  

zu neutralisieren, welche zu sogenanntem Flugrost führen können. Dieser entsteht durch Eisenstaub, der  

sich auf den Möbeln niederlässt und in Verbindung mit Feuchtigkeit zu einer Oberflächenkorrosion führt. 

Sollte es doch einmal zu rostähnlichen Ablagerungen kommen, entfernen Sie diese mit einem geeigneten  

Edelstahlreiniger (Herstellerhinweise beachten!) oder mit einem metallfreien Reinigungsvlies.
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DUSCHVORHANGSTANGEN ZUBEHÖR

TEAKHOLZ | MATERIALBESCHREIBUNG

Teakholz gehört zu den wertvollsten Hölzern der Welt. Wir verwenden für unsere Outdoor-Möbel natürlich  

und langsam gewachsenes Teakholz mit sehr hoher Dauerhaftigkeit und Qualität. Es ist luftgetrocknet  

und wurde vor der Bearbeitung bei unserem Lieferanten – einer regionalen Schreinerei – über viele Jahre  

gelagert. Das verwendete Teakholz zeichnet sich somit zudem durch niedrige Schwind- und Quellwerte  

aus und ist zum Dauereinsatz im Freien besonders geeignet. Teakholz ist ein Naturprodukt und zeigt daher  

auch unterschiedliche Maserungen. Der hohe natürliche Kautschukgehalt des Holzes bewirkt unter anderem  

eine starke Wasserabweisung. So widersteht unser verwendetes Teakholz nicht nur problemlos Nässe, Sonne,  

Frost und Temperaturschwankungen, sondern besitzt auch eine hohe Resistenz gegen Ungeziefer und Insekten.

Unsere hochwertige Teakholz-Beplankung wird werksseitig zweimal geölt und erhält dadurch eine schöne,  

warme und gleichmäßige Optik und einen seidenmatten Glanz. Im Laufe der Zeit bekommt das Holz durch  

Witterungseinflüsse eine feine, silbergraue Patina – dies ist ein natürliches Gütesiegel.

An Oberflächen und Stirnseiten können sich Haarrisse bilden. Dies sind materialbedingte, natürliche  

Erscheinungen, welche die Stabilität und Haltbarkeit der Möbel in keiner Weise beeinträchtigen.

Bitte beachten Sie, dass in den ersten Monaten der Verwendung im Freien ölige Substanzen  

des Teakholzes durch Regenwasser aus der Holzoberfläche gespült werden können. Diese können  

auf anderen Materialien zu Flecken führen.
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TEAKHOLZ | REINIGUNG UND PFLEGE

Durch eine regelmäßige Reinigung und Pflege verhindern Sie, dass sich Schmutz in den Poren des Holzes  

festsetzt. Durch das regelmäßige Reinigen werden auch lose Holzfasern entfernt, die gerne von Wespen  

als Nestbaumaterial genutzt werden. Bitte verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel.

Reinigen Sie das Holz etwa ein- bis zweimal Mal im Jahr mit warmem Wasser, einer festen Bürste und Grüner  

Seife (handelsübliche Flüssig- oder Neutralseife – bitte beachten Sie dabei unbedingt die Herstellerhinweise).  

Dies ist die beste und schonendste Pflege für Teakholz. Feuchten Sie das Holz an und bürsten Sie die  

verschmutzten Stellen mit warmem Wasser und der Grünen Seife kräftig in Richtung Maserung. Anschließend  

spülen Sie die Möbel gründlich mit klarem Wasser ab. Bei hartnäckigen Verschmutzungen wiederholen Sie  

den Vorgang.

Generell sollten keine heißen Gegenstände, oder Gegenstände die Rost ansetzen direkt auf der Holzoberfläche  

abgestellt werden; diese hinterlassen nur schwer zu entfernende Flecken. Flecken von Fett, Öl, Wein und  

Wachs sollten möglichst schnell mit einem Tuch oder Schwamm aufgenommen werden. Durch die natürliche  

Vergrauung des Holzes verblassen die Flecken mit der Zeit.  

Wasserflecken werden mit Grüner Seife und Bürste entfernt – sie werden nach jeder Reinigung kleiner  

und verschwinden mit den Jahren. Sehr dunkle oder schwarze Flecken (z.B. Schmutzablagerungen aus der  

Atmosphäre) sollten schnell behandelt und am besten trocken mit einer Wurzelbürste abgebürstet werden,  

damit sie sich nicht im Holz festsetzen. Gegebenenfalls können Sie Flecken auch durch leichtes Schleifen  

der Oberfläche in Richtung Maserung entfernen.

Möchten Sie das natürliche Vergrauen des Holzes hinauszögern oder verhindern, können Sie dem mit einem  

geeigneten und hochwertigen Teakholz-Öl* entgegenwirken. Dies sollte jedoch frühzeitig (vor Entstehen  

der silbergrauen Patina) geschehen. Egal welches zusätzliche Teakholz-Pflegemittel Sie verwenden, reinigen  

Sie das Holz wie oben beschrieben vor jeder Anwendung! Ablagerungen und Schmutz werden durch Teak-Öl  

oder einen Teak-Protektor nicht entfernt, sondern verstärkt. Bitte verwenden Sie hochwertige Produkte für  

Ihre Möbel und beachten Sie bei der Anwendung von zusätzlichen Pflegemitteln die Herstellerhinweise.

*z.B. von Osmo
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